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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Изучение дисциплины ориентировано на получение следующих умений: 

У1 - выбирать способы решения задач по выбору материалов для расчета и эксплуа-

тации систем водоснабжения и водоотведения;  

У2 - пользоваться справочной информацией для расчета и выбора материалов для 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; 

У3 - принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водо-

отведения; 

знаний: 

З1 - основные свойства и области применения строительных материалов и изделий;  

З2 - технологии производства и особенности использования строительных материа-

лов;  

З3 -особенности эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

 

Распределение оценивания результатов обучения 

Наименование элементов умений 

(У) и знаний (З 

 

Виды аттестации Формируемые 

компетенции Текущий 
контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1: выбирать способы решения за-
дач по выбору материалов для рас-
чета и эксплуатации систем водо-
снабжения и водоотведения; 

УО. ПО, РЗ, 
Т, П  

 

 

 

 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 
ОК 02 

У2: пользоваться справочной ин-
формацией для расчета и выбора 
материалов для эксплуатации си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния; 

УО. ПО, РЗ, 
Т, П 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 

ОК 02 

У3: принимать участие в проекти-
ровании элементов систем водо-
снабжения и водоотведения; 

УО. ПО, РЗ, 
Т, П 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 

ОК 02 

З1: основные свойства и области 

применения строительных материа-

лов и изделий;  

УО. ПО, РЗ, 
Т, П 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 

ОК 02 

32: технологии производства и осо-

бенности использования строитель-

ных материалов;  

УО. ПО, РЗ, 
Т, П 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 
ОК 02 

33: особенности эксплуатации се-
тей и сооружений водоснабжения и 
водоотведения. 

УО. ПО, РЗ, 
Т, П 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ОК 01, 
ОК 02 

Примечание: УО – устный опрос; ПО – письменный опрос; ТЗ –тестовое задание; П – 

практическое занятие. 

  



4 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися контрольных и индивидуальных заданий.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения   

уметь:  

-определять по внешним признакам и маркировке вид и каче-

ство строительных материалов и изделий для правильного 

выбора выбирать материалы для конструкций по их назначе-

нию и условиям эксплуатации;  

-приготавливать растворную и бетонную смесь заданной по-

движности, изготавливать испытывать стандартные образцы; 

 знать:  

-основные свойства и области применения строительных ма-

териалов и изделий;  

сущность физических, механических и специальных свойств  

строительных материалов,  

 -строение и свойства строительных материалов,   

-классификацию, основные виды горных пород, их свойства  

и область применения в строительстве;   

-общие сведения о минеральных вяжущих веществах, строи-

тельных растворах, бетонной смеси, виды, марки, классы и 

область их применения;   

-специальные виды тяжелых бетонов (гидротехнические, до-

рожные, декоративные, для защиты от радиации, кислото-

упорные и др.);   

-металлические материалы и изделия для строительства, их 

свойства;   

-искусственные каменные материалы и изделия на основе ми-

неральных вяжущих веществ;   

-общие свойства и области применения в строительстве кера-

мических материалов и изделий;  

-классификацию, свойства, названия органических вяжущих 

веществ;  

-классификацию, основные свойства и составные части пласт-

масс, рациональные области их применения,  

достоинства полимерных растворов, бетонов;  

-основные свойства стекла и стеклоизделий, правила транс-

портирования и техники безопасности при работе со стеклом, 

основные разновидности листового стекла и  

изделия из стекла;  

-основные требования к теплоизоляционным материалам;    

-стандартную маркировку основных красочных составов, пра-

вила их транспортирования и хранения;   

-требования техники безопасности при работе со всеми видами 

строительных материалов и изделий.   
  

  
- оценка результатов выпол-

нения практических  

работ;   

-устный опрос;  

-тестирование; 

 - защита реферата  
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Типовые задания для текущего контроля результатов обучения   
   

 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ   
1.Запишите название двух минеральных вяжущих веществ, применяемых в  

строительных растворах, как пластификаторы 1 и 2. 

2.Запишите самый распространенный элемент (металл) в земной коре 1 и 2.   

3.Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква») 

1.Металлы  А. простые вещества, не обладающие свой-

ствами, характерными для металлов: не 

имеют металлического блеска, плохо прово-

дят тепло и электрический ток.  

2.Неметаллы  Б. химические элементы, характерными 

признаками которых являются непрозрач-

ность, блеск, хорошая проводимость тепла и 

электрического тока, а для многих материа-

лов также ковкость и способность свари-

ваться.  
  

4.Запишите пропущенное слово (форма ответа «слово»)   

_______представляют собой системы, состоящие из двух или нескольких металлов 

и неметаллов. Они обладают всеми характерными свойствами металлов. Например, сталь и 

чугун…  

5.Запишите пропущенные слова (форма ответа «цифра»)                  

В зависимости от содержания углерода железоуглеродистые сплавы подразделяются 

на две группы – чугуны и стали.  

Если в железоуглеродистом сплаве содержится до____углерода, то его называют 

сталью, если более ___2___углерода, называют чугуном.  

6.Запишите известные вам виды железных руд, добываемых для получения ме-

талла (форма ответа «слово»)                                        

7.Запишите пропущенное слово (форма ответа «слово»)              

Способность образования шлаков, при использовании______, дают возможность, от-

делить пустую породу от металла.  

8.Запишите известные вам виды чугунов  (форма ответа «слово»)  

9. Запишите пропущенное слово (форма ответа «слово»)                   

_____называют железоуглеродистый сплав, содержащий углерода от 0,01-2,0% и 

примеси марганца 0,3-0,9%, кремния 0,15-0,35 %, серы до 0,06% и фосфора до  

0,07%.Главной составляющей определяющей свойства стали является углерод.  

10.Назовите два способа получения стали (форма ответа «слово»)  

11.Вставьте пропущенные слова (форма ответа «слово»)                   

________стали получают путем введения различных элементов, в результате чего 

существенно изменяются механические, физические и химические свойства. Элементы, 

специально вводимые в сталь для получения требуемых свойств, называются _______  

12.Установите соответствие (форма ответа «слово»)                        

Принято обозначение легирующих элементов, входящих в состав стали, буквами 

русского алфавита:  

А  азот  Б  ниобий  

В  вольфрам  П    

Г    Е  селен  

Х  хром  Р  бор  

Н  никель  Ф  ванадий  

Т    Ю    
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К  кобальт  С  кремний  

Д    Ц  цирконий  
    М  молибден  

13. Вставьте пропущенные слова (форма ответа «слово»)          

Горные породы и минералы, используемые человеком, называют_____  _______  

14.Установите соответствие между каменными материалами, применяемыми без  

обработки и после обработки на предприятиях (форма ответа «буква»)                                    

1.Каменные материалы  без 

обработки  

2.Каменные материалы заводской 

готовности  
    

а.бутовый камень, б.валунный, в.кровельные сланцевые плиты, г.брусчатка, д.щебень,  

е.песок, ж.булыжники, з.плиты тесаные, и.бортовые камни, к.гравий.  

15.Запишите стандартный размер кирпича (форма ответа «цифра») 

16. Запишите пропущенное слово (форма ответа «слово»)        

_______называют искусственный каменный материал, получаемый в результате тверде-

ния рационально подобранной смеси, которая состоит из вяжущего вещества, воды и за-

полнителя песка, щебня или гравия.   

17.Запишите известные вам виды минеральных вяжущих веществ (форма ответа  

«слово»)                                                                                    

18.Расшифруйте запись (форма ответа: «слово»)                                       

Цементный раствор 1:3 содержит ________и _________  

19.Расшифруйте запись (форма ответа: «слово»)                                      

Известково-гипсовый раствор 1:2:4 содержит ______ и ________ и _______  

20.Перечислите способы армирования железобетона (форма ответа «слово»)                               

21.Перечислите виды ж\б плит по внутреннему  строению                     
    

Эталон ответов на тестовое задание   
№ Ответ Балл 

1  Глина, известь  2 

2  Железо, алюминий  4 

3  1Б,2А  4 

4  сплав  2 

5  2% и 2%  2 

6  Красный, бурый и магнитный железняки  4 

7  шлаков  2 

8  Белый, серый, высокопрочный, ковкий, легированный  2 

9  сталь  2 

10  Бессемеровский, мартеновский  4 

11  Легированные, легирующие  2 

12  Г-марганец, Д-медь, П-фосфор, Ю-алюминий, Т-титан  2 

13  Полезные ископаемые  2 

14  1.абжке         2.звигд  6 

15  250х120х65мм  2 

16  бетон  2 

17  Глина, известь, гипс, цемент  4 

18  Цемент1, песок3  2 

19  Известь1, гипс2, песок4  2 

20  Обычное, предварительно-напряженное  4 

21  Сплошные, пустотелые  4 
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Максимальная сумма - 60 баллов  

Оценка «5» - 60-54 баллов; 

Оценка «4» - 53-49 баллов; 

Оценка «3» - 48-42 балла; 

Оценка «2» - менее 42 баллов. 
  

Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации   
  

Вопросы для дифференцированного зачета 

Тема 1.Свойства строительных материалов  

1. Понятия физических, механических и химических свойств: масса, пористость, 

плотность, влажность,  гигроскопичность, водопоглощение, водостойкость, водопроницае-

мость. Морозостойкость, теплопроводность, огнестойкость.   

2.Химическая стойкость строительных материалов   

3. Понятие механические свойства материалов.  

Тема 2 Строительные материалы их древесины  

4.Строение и виды древесины.   

5.Свойства и показатели качества древесины (пороки).  

6. Материалы и изделия из древесины  (примеры)  

Тема3  Природные каменные  материалы  

7.Классификация горных пород. Материалы и изделия из природного камня. Об-

ласть применения. Добыча, транспортировка и хранение каменных материалов  

Тема 4 Керамические материалы  

8.Сырье глины, виды и свойства. Основы производства керамических изделий.   

9.Классификация керамических изделий, применение их в строительстве.  

Тема 5 Стекло. Изделия из стекла  

10.Стекло. Понятие о производстве. Свойства стекла, его виды. Листовое стекло. 

Применение в строительстве.  

Тема 6 Металлические материалы и изделия  

11.Общие сведения о металлах и сплавах . Классификация металлов: строение, свой-

ства.   

12.Черные металлы Основы производства чугуна и стали.  

13. Цветные металлы и сплавы, из свойства.   

14.Применение металлов в строительстве. Строительные изделия.   

Тема 7 Вяжущие вещества. Растворы.  

15Минеральные вяжущие вещества.   

16.Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества.  

17.Строительные растворы.  

18.Органические вяжущие вещества. Битум. Деготь. Пек.  

Тема 8 Бетоны. Железобетоны  

19.Основные сведения о бетоне,   

20.Классификация бетонов. Тяжелые бетоны.   

21.Свойства бетонной смеси и бетона.   

22.Укладка, качество бетона.  

23.Легкие бетоны. Классификация.   

24. Состав железобетона. Классификация.   

25.Понятие о предварительно напряженном железобетоне.   

26.Транспортировка,  хранение и применение.  

Тема 9 Теплоизоляционные материалы  

27.Материалы специального назначения. Виды теплоизоляционных материалов  
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Тема 10 Строительные полимеры  

28.Состав пластмасс: полимеры, пластификаторы, стабилизаторы, наполнители.  По-

нятие о способах производства.   

29.Материалы для покрытия полов и стен,  

30. Конструкционные и отделочные материалы и изделия на основе полимеров  

Тема 11 Лакокрасочные материалы  

31.Виды и назначение лакокрасочных материалов.   

32.Пигменты, наполнители, связующие.   

33.Виды красочных составов. Технологические и эксплуатационные требования.   
  

Тест итогового контроля 
Вариант 1 

1.Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»)  

Свойства бетона                                                                                                                    Р=7  

1.Прочность  А. степень заполнения всего объема бетона твердым веществом..  

2.Плотность  Б. это свойство материала сопротивляться разрушению от действия 

внешних нагрузок.  

3.Твердость  В. это его способность не разрушаться под действием замерзания и 

оттаивания.  

4.Морозостойкость  Г.  это способность бетонной смеси сохранять однородность при 

транспортировке, погрузке и выгрузке, а также при укладке  и уплот-

нении.  

5.Температурные 

деформации  

Д. это свойство сопротивляться проникновению в него другого вида 

твердого тела (стального шарика или наконечника).   

6.Связность  Ж. при изменении температуры бетон меняет свой объем.  

7.Подвижность  З. бетонных смесей  измеряется «осадкой стандартного конуса».  

2. Установите соответствие между видами естественных и искусственных  

материалов (форма ответа «цифра-буква» ):                                                                   Р=8                 

1.Естественные материалы  2.Искусственные материалы  

а.тесаный камень; б.бутовый камень; в.облицовочые плиты; г.кирпич силикатный;  

д.стеновые блоки из туфа; е.керамический кирпич; ж.камни керамические пустотелые; з. 

камни лицевые  

3. Дополните фразу (форма ответа «цифра-слово» )                                                       Р=1 

___1__   – это основное сырье для изготовления керамических материалов.  

4.Запишите (форма ответа «цифры»): Размер стандартного кирпича                       Р=1 

Д х Ш х Т (мм)  

5.Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»):                                         Р=2  

1. способ формирования состоит из подго-

товки смеси по составу, перемешивания ее 

в глиномешалках при влажности глиняного 

теста 20-25%, прессования сырца на ленточ-

ном прессе, резки отформованного бруска 

по длине, сушки и обжига в печах.   

2. способ формирования применяют при ис-

пользовании малопластичных глин. Подго-

товленное по составу сырье с влажностью 

8-12% уплотняют в формах на гидравличе-

ских или механических прессах затем сы-

рые изделия сушат и обжигают.   

А.Полусухой способ                Б.Пластичный способ  

6. Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»):                                      Р=2  
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1. характеризуются тем, что, при смешива-

нии с водой, способны затвердевать, дли-

тельное время сохранять и повышать свою 

прочность только на воздухе.  
  

2. твердеют и повышают свою прочность не 

только на воздухе, но и во влажных усло-

виях или в воде.  
  

А.Воздушные вяжущие;   Б.Гидравлические вяжущие  

7. Дополните фразу (форма ответа «цифра-слово» )                                                      Р=1 

___1__   основное  гидравлическое  минеральное  вяжущее применяемое  в современ-

ном строительстве.  

8.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                               Р=1 

Вещество, в состав которого входит два или несколько компонентов  

1.Металлы 2.Сплавы  3.Кристаллические решетки  

9.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                                Р=1 

Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:  

1.Удельным весом  2.Теплоемкостью  3.Тепловое (термическое) расширение  

10.Запишите (форма ответа «слово»)                                                                                Р=9                  

Основные виды отделочных материалов (по 3 названия в столбик)  

Штукатурные материалы  Малярные материалы   Облицовочные материалы  

11.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                              Р=1 

Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:  

1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией  

12.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                              Р=1 

Сплав  железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:  

1.Чугун 2.Сталь  3.Латунь  

13.Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»)                                  Р= 3      

Состав  бетона                                                                                                   

1.Вяжущие вещества  А.Жидкость для доведения смеси до ра-

бочей консистенции  

2.Вода  Б.Щебень, гравий, песок  

3.Заполнитель  В.ПЦ,  цемент  

 14. Дополните фразу (форма ответа «цифра-слово» )                                                   

Р=1 ___1__   –  материалы используют для тепловой изоляции строительных конструк-

ций, оборудования и трубопроводов.  

15.Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»)                                      Р=13                

По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы подразделяют  

1.Штучные  2.Рулонные и шнуровые  3.Рыхлые и сыпучие  

 а.вата минеральная, б.стеклянная, в.вспученный перлит, г.вермикулит,  

д.плиты, е.блоки, ж.кирпич, з.цилиндры, и.полуцилиндры, к.сегменты, л.маты, м.шнуры, 

н.жгуты,   

16. Установите соответствие (форма ответа «цифра-буква»)                                     Р= 7                 

По структуре  теплоизоляционные материалы подразделяют  

1.Волокнистые  2.Ячеистые  3.Зернистые  

 По структуре материалы подразделяют на а.перлитовые, б.вермикулитовые, в.изделия из 

ячеистых бетонов, г.пеностекло, д.пенопласты, е.минераловатные, ж.стекловолокнистые,   

17. Установите соответствие между номером и  разрезом ствола дерева. (форма   

ответа «буква-цифра»)                                                                                                       Р=3                     
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А)  А  

Б)  Б  

В)  В  
  

1) Диагональный  

2) Поперечный  

3) Тангенциальный  

4) Радиальный  
  

 

18. Установите соответствие между элементом лакокрасочного покрытия и его 

названием: к каждой позиции второго столбца подберите соответствующую пози-

цию третьего и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.                  

Р=5  

  
А)  А  

Б)  Б  

В)  В  

Г)  Г  

Д)  Д  
  

1) Первый слой эмали  

2) грунтовка  

3) шпатлевка  

4) Второй слой эмали  

5) стена  
  

19.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                              Р=1  

Укажите, для чего наносят грунтовку на окрашиваемую поверхность  

1)  выравнивания неровностей  

2) получения прочного сцепления краски с окрашиваемой поверхностью  

3) придания окрашиваемой поверхности повышенной износостойкости  

4) для обезжиривания поверхности  

20.Выберите правильный ответ (форма ответа «цифра»)                                             Р=1 

Укажите, для чего наносят шпатлевку  на окрашиваемую поверхность  1)  выравнива-

ния неровностей  

2) получения прочного сцепления краски с окрашиваемой поверхностью  

3) придания окрашиваемой поверхности повышенной износостойкости  

4) для обезжиривания поверхности  

21. Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                            Р=1 

Основные отрицательные свойства пластмасс:  

а).высокое водопоглощение, теплостойкость, высокий коэффици-

ент теплового расширения;  

 б).низкая теплопроводность, горючесть, декоративность;   

в).низкая теплостойкость, старение, высокая деформативность;  

22.Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                            Р=1 

Назначение лаков и красок состоит:  

а). в защите основного материала конструкции от воздействия окружающей среды;  

б). в улучшении несущей способности конструкции;  

в). в экономии основного материала конструкции;  

23.Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                             Р=1  

Способы защиты деревянных конструкций от гниения:  

а).конструктивные меры, покрытие олифой, окраска эмалями;  

б).нанесение водорастворимого антисептика, пропитка по методу горячехолодных ванн, 

покрытие антисептирующей пастой;  

в).антисептирование, конструктивная защита, инсектицидная пропитка ;  
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24. Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                           Р=1 

Из листового строительного стекла изготавливают:  

а).матовое стекло, витринное стекло, армированное стекло ;  

б).стеклоблоки, увиолевое стекло, светорассеивающее стекло ;  

в).оконное стекло, витринное стекло, зеркала;  

25.Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                             Р=1  

Строительным раствором называют:  

а).искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения рацио-

нально подобранной смеси из песка, вяжущего и воды; б).смесь песка, цемента и воды;  

в).искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения смеси мелкого 

и крупного заполнителя, вяжущего и воды;  

26.Выберите правильный ответ (форма ответа «буква»)                                        

Р=1 Лакокрасочные материалы представляют собой: а). смесь пигментов, запол-

нителей, полимеров;  

б). смесь связующих веществ, наполнителей и пигментов;  

в). смесь лака, краски и наполнителя;  

27.Установите соответствие (форма ответа «цифра-цифра»):                                 Р=10                   

1.Органические  2.Минеральные  3.Металлы  
      

1.древесина; 2.керамика; 3.сталь; 4.битумы; 5.строительный раствор; 6.чугун;  

7.пластмассы;8. Природный камень; 9.медь; 10.алюминий.  

28. Установите соответствие (форма ответа «буква-цифра»):                                  Р=9                     

Окрасочные составы по виду растворителя  

А.Водные окрасочные составы  Б.Неводные окрасочные составы  

    
1.масляные краски;2.известковые составы; 3.клеевые составы; 4.эмалевые краски; 5.нит-

ролаки; 6.силикатные составы; 7.водоэмульсионные составы; 8.лаки; 9.цементные со-

ставы.  

29. Установите соответствие (форма ответа «цифра-цифра»):                                Р=6                    

1.Простые строительные растворы  2.Смешанные строительные растворы  

    
1.глиняные; 2.известково-гипсовые; 3.известковые; 4.цементно-известковые;  

5.цементные; 6.цементно-песчаные.  

30.Запишите (форма ответа «слово»)                                                                                Р=2  

Цементный раствор 1:3  

Вяжущее вещество____; заполнитель _____  

31. Запишите (форма ответа «слово»)                                                                               Р=3  

Цементно-известковый раствор 1:0,2:3  

Основное вяжущее_____; дополнительное вяжущее____; заполнитель  
   

Эталон ответов  на тест итогового контроля 

Вариант 1  
№  Ответ  Баллы  

1  1Б, 2А,3Д,4В,5Г,6Ж,7З,  7  

2  1.АБ             2.ВГДЕЖЗ   8  

3  Глина  1  

4  250х120х65мм  1  

5  1Б 2А  2  
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6  1А  2Б  2  

7  ПЦ (цемент)  1  

8  2.Сплавы  1  

9  1.Удельный вес  1  

10  1.Штукатурный раствор, …2.Водные и неводные краски…3.ГКЛ,ГВЛ, 

плитка…  

9  

11  3.Коррозия  1  

12  2.Сталь  1  

13  1.В 2.А 3.Б  3  

14  Теплоизоляционные  1  

15  1.ДЕЖЗИК2.ЛМН 3.АБВГ  13  

16  1.ЕЖ 2.ВГД  3АБ  7  

17  А2 Б4 В3  3  

18  А5 Б3 В2 Г1 Д4   5  

19  2.Сцепление  1  

20  1.Выравнивания  1  

21  В  1  

22  А  1  

23  Б  1  

24  В  1  

25  А  1  

26  Б  1  

27  1.147           2.258             3.36910  10  

28  А.23679      Б.1458  9  

29  1.135        2.246  6  

30  Цемент, песок  2  

31  Цемент, известь, песок  3  

  

Максимальная сумма - 100 баллов  

Оценка «5» - 100-90 баллов; 

Оценка «4»- 89-80 баллов; 

Оценка «3» - 79-70 балла; 

Оценка «2» - менее 70 баллов. 

 


